
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schichtsystem:  bero-arc sputtershield 
 
 
 
Beschichtungsverfahren: Lichtbogenmetallspritzverfahren 
 
Beschichtungswerkstoff: Reinaluminium 99,5% 
 
Schichthärte:   40  HV 0.3 
 
Bearbeitung:    ohne 
 
Einsatzzweck: Aufgrund der extrem hohen Rautiefe und ihrer Reinheit, 

wird diese Beschichtung eingesetzt, um die beim 
Sputtern nicht haftenden Partikel aufzufangen und so zu 
vermeiden, dass das zu beschichtende Substrat 
verunreinigt wird. 

     
Schichteigenschaften. Extrem hohe Rautiefe von Ra >25 µm. 

 


