
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schichtsystem:  bero-arc alu 
 
 
 
Beschichtungsverfahren: Lichtbogenmetallspritzverfahren 
 
Beschichtungswerkstoff: Reinaluminium 99,5% 
 
Schichthärte:   40  HV 0.3 
 
Rautiefe:    je nach Parametern zwischen Ra 10 und 28 µm 
 
Bearbeitung:    Anstrich 
 
Einsatzzweck:   Sehr guter Korrosionsschutz von Stahlbauteilen in 

Seewasseratmosphäre und Industrieatmosphäre. 
      
Schichteigenschaften: Porosität ca. 12-15%. Schichtdicke üblicherweise 

ca.0,2mm. Mit nachfolgendem Farbanstrich lange 
Lebensdauer in den angegebenen Anwendungen. 

 


